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Immer wieder wird über die Notwendigkeit von Bewe-

gungsfugen innerhalb und um verklebte Parkettflä-

chen diskutiert. Inwieweit sind Dehnfugen erforderlich?

Experte Thomas Allmendinger Reaktionsharz-

klebstoffe sowie hartelastische und elastische 

Klebstoffe bewirken keine Quellung am Holz, 

da diese lösemittelfrei und wasserfrei sind. Ze-

mentestriche und Calciumsulfatestriche zäh-

len beispielsweise zu den starren Untergrün-

den. Auftretende Spannungen bei einer positiven Dimensions-

änderung infolge von einer Feuchtigkeitsaufnahme am Parkett 

werden vom Klebstoffsystem aufgenommen und hier kraft-

schlüssig an Ort und Stelle abgebaut. 

Infolge der vorhandenen Stützwirkung der einzelnen Dielen, 

Stäbe, Lamellen, etc. können sich lediglich die unmittelbar am 

Rand ohne Stützwirkung vorliegenden Elemente minimal be-

wegen.

Insoweit kommt bei einer Verlegung unter Verwendung ei-

nes Reaktionsharzklebstoffes auf starren Untergründen der 

Randfuge in erster Linie eine Schallschutzfunktion zu. Dehnfu-

gen sind in der Regel nicht erforderlich. K

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? 
Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten 
an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.
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